
1

Реестр номеров партий литейных компонентов (сварочных порций, сварочного

материала), предназначенных для термитной (алюминотермитной) сварки рельсов и

испытанных в АО «ВНИИЖТ» в соответствии с требованиями ТУ 0921-337-01124323-2016

НОМЕР 

ПАРТИИ
ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

ПРОВЕРКИ

ДАТА

ИСПЫТАНИЙ

НОМЕР

АКТА

СВАРИВАЕМЫЕ

РЕЛЬСЫ

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ТУ 0921-337-01124323-2016

2017год

7D6390 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 30.03.2017 7D6390/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7D6390 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 30.03.2017 7D6500/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7T0850 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 30.03.2017 7T0850/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7T0880 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 30.03.2017 7T0880/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7D6540 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 18.04.2017 7D6540/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7D6600 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 18.04.2017 7D6600/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7D5580 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 21.04.2017 7D5580/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7T1240 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 21.04.2017 7T1240/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7T1420 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 10.05.2017 7T1420/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7D7952 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 17.10.2017 7D7952/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7D8201 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 17.10.2017 7D8201/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7D8202 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 17.10.2017 7D8202/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7T3750 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 15.11.2017 7T3750/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7D8480 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 16.11.2017 7D8480/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7D8561 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 22.11.2017 7D8561/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7D8562 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 30.11.2017 7D8562/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0023706 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 03.04.2017 0023706/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0023707
ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка»

03.04.2017 0023707/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

01СВМ-ТС

по состоянию на 29.01.2018 г.  

Ответственный: Зав. отд. «Сварка» Николин Аркадий Игорьевич ☎ +7 499 260-42-49 @ nikolin.arkady@vniizht.ru
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Реестр номеров партий литейных компонентов(сварочных порций, сварочного

материала), предназначенных для термитной (алюминотермитной) сварки рельсов и

испытанных в АО «ВНИИЖТ» в соответствии с требованиями ТУ 0921-337-01124323-2016

НОМЕР 

ПАРТИИ
ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

ПРОВЕРКИ

ДАТА

ИСПЫТАНИЙ

НОМЕР

АКТА

СВАРИВАЕМЫЕ

РЕЛЬСЫ

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ТУ 0921-337-01124323-2016

2017год (продолжение)

0023986 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 13.06.2017 0023986/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0023991 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 13.06.2017 0023991/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024001 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 13.06.2017 0024001/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024002 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 22.06.2017 0024002/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024048 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 22.06.2017 0024048/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024055 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 22.06.2017 0024055/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024061 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 22.06.2017 0024061/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024071 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 22.06.2017 0024071/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024088 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 28.07.2017 0024088/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024134 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 28.07.2017 0024134/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024152 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 28.07.2017 0024152/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024180 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 28.07.2017 0024180/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024201 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 28.07.2017 0024201/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024223 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 21.08.2017 0024223/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024232 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 21.08.2017 0024232/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024272 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 21.08.2017 0024272/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024292 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 21.08.2017 0024292/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024320
ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка»

21.08.2017 0024320/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

01СВМ-ТС

по состоянию на 29.01.2018 г.  

Ответственный: Зав. отд. «Сварка» Николин Аркадий Игорьевич ☎ +7 499 260-42-49 @ nikolin.arkady@vniizht.ru
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3

Реестр номеров партий литейных компонентов(сварочных порций, сварочного

материала), предназначенных для термитной (алюминотермитной) сварки рельсов и

испытанных в АО «ВНИИЖТ» в соответствии с требованиями ТУ 0921-337-01124323-2016

НОМЕР 

ПАРТИИ
ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

ПРОВЕРКИ

ДАТА

ИСПЫТАНИЙ

НОМЕР

АКТА

СВАРИВАЕМЫЕ

РЕЛЬСЫ

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ТУ 0921-337-01124323-2016

2017год (продолжение)

0024327 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 29.09.2017 0024327/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024462 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 29.09.2017 0024462/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024490 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 12.10.2017 0024490/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

0024516 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 19.10.2017 0024516/СВМ/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

3
( и з г .  С л о в а к и я  2 0 1 6  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 03.04.2017 3(SL)/CBM/02 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

4
( и з г .  С л о в а к и я  2 0 1 6  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 03.04.2017 4(SL)/CBM/02 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

3
( и з г .  С л о в а к и я  2 0 1 6  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 03.04.2017 3/CMB/02 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

31
( и з г .  С л о в а к и я  2 0 1 6  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 03.04.2017 31/CMB/02 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

1/2017
( и з г .  Р Ф  2 0 1 7  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 21.04.2017 1/2017/CBM/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

1
( и з г .  С л о в а к и я  2 0 1 7  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 08.06.2017 1(SL)/CBM/02 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

2
( и з г .  С л о в а к и я  2 0 1 7  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 08.06.2017 2(SL)/CBM/02 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

2/2017
( и з г .  Р Ф  2 0 1 7  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 11.07.2017 2/2017/CBM/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

3
( и з г .  С л о в а к и я  2 0 1 7  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 27.07.2017 3(SL)/CBM/02-2017 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

4
( и з г .  С л о в а к и я  2 0 1 7  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 27.07.2017 4(SL)/CBM/02-2017 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

5
( и з г .  С л о в а к и я  2 0 1 7  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 04.08.2017 5(SL)/CBM/01-2017 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

01СВМ-ТС

по состоянию на 29.01.2018 г.  

Ответственный: Зав. отд. «Сварка» Николин Аркадий Игорьевич ☎ +7 499 260-42-49 @ nikolin.arkady@vniizht.ru

ISO 9001

mailto:nikolin.arkady@vniizht.ru
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4

Реестр номеров партий литейных компонентов(сварочных порций, сварочного

материала), предназначенных для термитной (алюминотермитной) сварки рельсов и

испытанных в АО «ВНИИЖТ» в соответствии с требованиями ТУ 0921-337-01124323-2016

НОМЕР 

ПАРТИИ
ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

ПРОВЕРКИ

ДАТА

ИСПЫТАНИЙ

НОМЕР

АКТА

СВАРИВАЕМЫЕ

РЕЛЬСЫ

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ТУ 0921-337-01124323-2016

2017год (продолжение)

6
( и з г .  С л о в а к и я  2 0 1 7  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 04.08.2017 6(SL)/CBM/01-2017 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

7
( и з г .  С л о в а к и я  2 0 1 7  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 05.10.2017 7(SL)/CBM/01-2017 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

8
( и з г .  С л о в а к и я  2 0 1 7  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 05.10.2017 8(SL)/CMB/01-2017 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

3/2017
( и з г .  Р Ф  2 0 1 7  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 05.10.2017 3/2017/CMB/01 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

9
( и з г .  С л о в а к и я  2 0 1 7  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 23.10.2017 9(SL)/CBM/01-2017 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

10
( и з г .  С л о в а к и я  2 0 1 7  г . )

ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 23.10.2017 10(SL)/CBM/01-2017 ДТ350+ДТ350 СООТВЕТСТВУЕТ

01СВМ-ТС

по состоянию на 29.01.2018 г.  

Ответственный: Зав. отд. «Сварка» Николин Аркадий Игорьевич ☎ +7 499 260-42-49 @ nikolin.arkady@vniizht.ru

ISO 9001

mailto:nikolin.arkady@vniizht.ru
mailto:nikolin.arkady@vniizht.ru
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5

Реестр номеров партий литейных компонентов(сварочных порций, сварочного

материала), предназначенных для термитной (алюминотермитной) сварки рельсов и

испытанных в АО «ВНИИЖТ» в соответствии с требованиями ТУ 0921-337-01124323-2016

НОМЕР 

ПАРТИИ
ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

ПРОВЕРКИ

ДАТА

ИСПЫТАНИЙ

НОМЕР

АКТА

СВАРИВАЕМЫЕ

РЕЛЬСЫ

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ТУ 0921-127-01124323-2005

2016год

5D2840 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 04.02.2016 5D2840/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5D2850 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 04.02.2016 5D2850/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5D2860 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 04.02.2016 5D2860/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D3450 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 11.05.2016 6D3450/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6T7420 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 11.05.2016 6T7420/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6T7480 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 11.05.2016 6T7480/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D4130 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 27.05.2016 6D4130/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D4260 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 27.05.2016 6D4260/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6T6870 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 27.05.2016 6T6870/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6T8040 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 30.06.2016 6T8040/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D4710 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 30.06.2016 6D4710/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D4760 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 30.06.2016 6D4760/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D4360 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 04.07.2016 6D4360/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D4370 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 04.07.2016 6D4370/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6T7710 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 04.07.2016 6T7710/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6T6600 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 06.07.2016 6T6600/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6T8350 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 06.07.2016 6T8350/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D4890 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 01.08.2016 6D4890/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

01СВМ-ТС

по состоянию на 29.01.2018 г.  

Ответственный: Зав. отд. «Сварка» Николин Аркадий Игорьевич ☎ +7 499 260-42-49 @ nikolin.arkady@vniizht.ru

ISO 9001
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6

Реестр номеров партий литейных компонентов(сварочных порций, сварочного

материала), предназначенных для термитной (алюминотермитной) сварки рельсов и

испытанных в АО «ВНИИЖТ» в соответствии с требованиями ТУ 0921-337-01124323-2016

НОМЕР 

ПАРТИИ
ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

ПРОВЕРКИ

ДАТА

ИСПЫТАНИЙ

НОМЕР

АКТА

СВАРИВАЕМЫЕ

РЕЛЬСЫ

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ТУ 0921-127-01124323-2005

2016год (продолжение)

6D4910 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 01.08.2016 6D4910/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6V6160 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 11.08.2016 6V6160/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6T8710 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 11.08.2016 6T8710/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6T8730 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 11.08.2016 6T8730/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D5090 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 17.08.2016 6D5090/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6T8790 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 01.09.2016 6T8790/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D5160 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 22.09.2016 6D5160/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D5320 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 22.09.2016 6D5320/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D5390 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 26.10.2016 6D5390/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D5430 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 26.10.2016 6D5430/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D5470 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 26.10.2016 6D5470/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6D5511 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 26.10.2016 6D5511/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6T9070 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 01.11.2016 6T9070/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

6T9090 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 01.11.2016 6T9090/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0022231 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 12.04.2016 0022231/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0022142 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 12.04.2016 0022142/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0021605 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 12.04.2016 0021605/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0022048 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 12.04.2016 0022048/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

01СВМ-ТС

по состоянию на 29.01.2018 г.  

Ответственный: Зав. отд. «Сварка» Николин Аркадий Игорьевич ☎ +7 499 260-42-49 @ nikolin.arkady@vniizht.ru
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Реестр номеров партий литейных компонентов(сварочных порций, сварочного

материала), предназначенных для термитной (алюминотермитной) сварки рельсов и

испытанных в АО «ВНИИЖТ» в соответствии с требованиями ТУ 0921-337-01124323-2016

НОМЕР 

ПАРТИИ
ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

ПРОВЕРКИ

ДАТА

ИСПЫТАНИЙ

НОМЕР

АКТА

СВАРИВАЕМЫЕ

РЕЛЬСЫ

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ТУ 0921-127-01124323-2005

2016год (продолжение)

0022613 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 29.06.2016 0023986/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0022740 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 29.06.2016 0023991/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0022817 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 29.06.2016 0024001/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0022908 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 29.06.2016 0024002/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0023121 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 14.09.2016 0024048/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0023185 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 14.09.2016 0024055/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0023255 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 03.11.2016 0024061/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

1 (Р Ф ) ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 29.04.2016 1/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

2 (Р Ф ) ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 29.04.2016 2/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

3 (Р Ф ) ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 08.07.2016 3/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

12 (S L) ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 11.08.2016 12/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

13 (S L) ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 11.08.2016 13/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

14 (S L) ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 11.08.2016 14/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

31 (S L) ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 11.08.2016 31/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

2 (S L) ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 26.10.2016 2(SL)/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

3 (S L) ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 26.10.2016 3(SL)/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

4 (S L) ЗАО «СНАГА» ЗАО «СНАГА» 26.10.2016 4(SL)/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

01СВМ-ТС

по состоянию на 29.01.2018 г.  

Ответственный: Зав. отд. «Сварка» Николин Аркадий Игорьевич ☎ +7 499 260-42-49 @ nikolin.arkady@vniizht.ru
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Реестр номеров партий литейных компонентов(сварочных порций, сварочного

материала), предназначенных для термитной (алюминотермитной) сварки рельсов и

испытанных в АО «ВНИИЖТ» в соответствии с требованиями ТУ 0921-337-01124323-2016

НОМЕР 

ПАРТИИ
ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

ПРОВЕРКИ

ДАТА

ИСПЫТАНИЙ

НОМЕР

АКТА

СВАРИВАЕМЫЕ

РЕЛЬСЫ

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ТУ 0921-127-01124323-2005

2015год

5V5840 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 08.06.2015 5V5840/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5V5910 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 08.06.2015 5V5910/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5V5970 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 04.08.2015 5V5970/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5D1510 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 04.08.2015 5D1510/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5D1740 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 17.08.2015 5D1740/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5V6010 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 17.08.2015 5V6010/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5V6040 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 17.08.2015 5V6040/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5T5750 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 17.08.2015 5T5750/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5T5770 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 17.08.2015 5T5770/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

3D7450 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 11.09.2015 3D7450/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

3R5010 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 11.09.2015 3R5010/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

3R5160 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 11.09.2015 3R5160/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5D1580 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 21.09.2015 5D1580/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5T5860 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 08.10.2015 5T5860/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5T5980 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 08.10.2015 5T5980/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5D2710 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 13.11.2015 5D2710/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

5D2720 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 26.11.2015 5D2720/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0021253 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 21.08.2015 0021253/СВМ/01 T1+T1 СООТВЕТСТВУЕТ

01СВМ-ТС

по состоянию на 29.01.2018 г.  

Ответственный: Зав. отд. «Сварка» Николин Аркадий Игорьевич ☎ +7 499 260-42-49 @ nikolin.arkady@vniizht.ru
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Реестр номеров партий литейных компонентов(сварочных порций, сварочного

материала), предназначенных для термитной (алюминотермитной) сварки рельсов и

испытанных в АО «ВНИИЖТ» в соответствии с требованиями ТУ 0921-337-01124323-2016

НОМЕР 

ПАРТИИ
ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

ПРОВЕРКИ

ДАТА

ИСПЫТАНИЙ

НОМЕР

АКТА

СВАРИВАЕМЫЕ

РЕЛЬСЫ

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ТУ 0921-127-01124323-2005

2015год (продолжение)

0021363 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 21.08.2015 0021363/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0021451 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 21.08.2015 0021451/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0021497 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 21.08.2015 0021497/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0021538 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 21.08.2015 0021538/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0021552 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 21.08.2015 0021552/СВМ/01 Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

01СВМ-ТС

по состоянию на 29.01.2018 г.  

Ответственный: Зав. отд. «Сварка» Николин Аркадий Игорьевич ☎ +7 499 260-42-49 @ nikolin.arkady@vniizht.ru

ISO 9001
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Реестр номеров партий литейных компонентов(сварочных порций, сварочного

материала), предназначенных для термитной (алюминотермитной) сварки рельсов и

испытанных в АО «ВНИИЖТ» в соответствии с требованиями ТУ 0921-337-01124323-2016

НОМЕР 

ПАРТИИ
ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ 

ПРОВЕРКИ

ДАТА

ИСПЫТАНИЙ

НОМЕР

АКТА

СВАРИВАЕМЫЕ

РЕЛЬСЫ

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ТУ 0921-127-01124323-2005

2014год

4R5510 RAILTECH INTERNATIONAL ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 02.10.2014 б/н Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0020075 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 15.10.2014 б/н Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0020075 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 15.10.2014 б/н ВС250Я+ВС250Я СООТВЕТСТВУЕТ

0020075 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 15.10.2014 б/н Т1+ВС250Я СООТВЕТСТВУЕТ

0020761 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 15.10.2014 б/н Т1+Т1 СООТВЕТСТВУЕТ

0020761 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 15.10.2014 б/н ВС250Я+ВС250Я СООТВЕТСТВУЕТ

0020761 ELEKTRO-THERMIT GmbH ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» 15.10.2014 б/н Т1+ВС250Я СООТВЕТСТВУЕТ

01СВМ-ТС

по состоянию на 29.01.2018 г.  

Ответственный: Зав. отд. «Сварка» Николин Аркадий Игорьевич ☎ +7 499 260-42-49 @ nikolin.arkady@vniizht.ru

ISO 9001

mailto:nikolin.arkady@vniizht.ru
mailto:nikolin.arkady@vniizht.ru
mailto:nikolin.arkady@vniizht.ru

